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Введение
Химия - это область чудес в ней скрыто счастье человека.
Второй год я изучаю неорганическую химию, знакомлюсь с металлами, различными соединениями и их свойствами. Во второй группе периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева есть кальций Как мне стало известно, кальции имеем большое значения для человека и его жизни. Интересно было узнать об использовании его человеком. Меня заинтересовал гипс, что он собой представляет?
Сегодня мы вам расскажем о гипсе во всех его проявлениях и всё, что с ним связанно. Однако сфера применения гипса намного шире, а история этого минерала достаточно интересна.
Если поместить кристаллы гипса на предметное стекло под микроскоп, можно любоваться! Узор - как на окне в морозный тень! Такие игольчатые кристаллы с раствором серной кислоты даёт только ион кальция. Эти кристаллы гипса или сульфат кальция. Значит, гипс, может, применяться не только в медицине, но в строительстве, в художестве и во многом другом. Такие же результаты можно наблюдать, проводя опыты с минеральной водой, например: «Ессентуки». В аналитической химии используется, так же методом окрашивания пламени, для этого сыплем соль содержащую кальций на пламя спиртовки, оно окрашивается в кирпично-красный цвет. Это свойство солей кальция используется и на практике: в пиротехнике, когда огни салюта или ракеты необходимо окрасить в такой цвет.
Актуальность проблемы

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что не смотря на длительность применения гипса проблемы его использования остаются важными для человечества. Поэтому я в ходе своей работы решить, несколько из них.
Цель работы:
1) Изучить использование гипса человеком.
2) Выяснить от чего зависит его состав, а также его разновидностей, которые человек использует в своей жизни.
Задачи исследования
1) Сбор и обработка материала о гипсе

2) Изучить особенности этого природного материала, его применения и использования

История гипса

Гипс, был известен Египтянам ещё в 3700 году до нашей эры и использовался ими при возведении построек. Позднее греки нашли название минералу «гипрос», что означает «кипящий камень». Римляне перенесли знание о гипсе в Европу и в XV веке его начали широко применять в качестве штукатурке.
Гипс добывали в районе Монмартра пол Парижем, что и дало ему новое имя «парижская штукатурка».
Следующий этап в истории применения гипса наступил в XX веке в Америке. Августин Саккет работал на собственной бумажной фабрике Будучи активным человеком, он постоянно конструировал и создал «строительную доску» толщиной 5 мм. состоявшая из 10 слоёв бумаги. Для склеивания бумаги он применил гипс. Предприимчивый Саккет сконструировал машину для производства таких досок и в 1884году получил патент на неё. Его улучшенные доски и листы с успехом заменяют репки и штукатурку, которые использовались раньше и имеют преимущества в изготовлении, огнестойкости, сухости, удобстве и лёгкости строительства. Они обеспечивают ровную штукатурные стены. Таким образам Августина Саккета можно считать отцом гипсокартона.
С 1908 - 1910 года Стефан Келли запатентовал лист с двумя слоями картона и гипсом внутри, а Кларенс Утсман - инженер американской гипсовой компании - изобрёл закрытый край листа. Таким образом, гипсокартонные листы получили структуру, сохранившуюся до сих пор
В 1917 году в Англии была построена первая в Европе гипсокартонная фабрика, и отгула эта технология перешла и Швецию и Скандинавию.
В настоящие время гипс применяю! во всём мире. В строительстве, как материал для изготовления перегородок и карнизов, и го широко используют при выполнении ремонтно-строительных работ таких, как: внутренняя
Самый распространённый или самый редкий?
Гипс - это природный камень, который образовался результате испарения древнего океана 110-200 млн лет назад. Также осаждается при высыхании солёных водоёмов и гидратации сульфата кальция - ангидрита.
В недрах земли гипс присутствует в виде камня — породы осадочного происхождения нескольких разновидностей таких, как гипсовый шпат, атласный шпат и алебастр. Он можем быть на вид плотным, с мелкозернистой структурой, сахаровидным в изломе или крупнозернистым, с беспорядочно расположенными кристаллами, состоять из нитевидных кристаллов с шелковистым отливом или быть пластинчатым, с прозрачными кристаллами слоистой структуры.
Из группы сульфатов в природе является самым распространённым, однако в чистом виде встречается очень редко. Гипсовые залежи содержат примеси кварца ([image: image2.png]S10,



), пирита ([image: image4.png]FeS,



) и других веществ. В России наиболее крупные месторождения гипса находятся в Московской, Архангельской, Пермской. Саратовской,  Нижне-Городской,  Тульской, Самарской, Волгоградской, Краснодарском, Карачаево-Черкесском субъектах. 

Растворимость в воде, скорость схватывания, эффект ускорителей и замедлителей
Гипс мало растворим в воде, причём его растворимость зависит от температуры. Наибольшая растворимость наблюдается между 30 и 40 Растворимость определялась не однократно и принята за 2.05 \!л при -ОС
Двух-водный гипс при нагревании теряет 3^содержащийся в нем кристаллизованной воды и превращается в «жжёный гипс» или ал р
Особенно интенсивно проходит этот процесс при 120-190С
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Лабораторные исслелования


После теории можно приступить к практике.

Исследование действия ускорителей и замедлителей на скорость
основным материалом, может, служить штукатурный гипс –полугидрат, 
, содержащий небольшое количество примесей. Гипс предварительно
измельчаем, массой 50 грамм приливаем 30 мл раствора кислоты.
Проводим при температуре 20 С°. Колбу с раствором
суконный мешочек, закрываем пробкой со вставленным в неё
термометром. Через 2 минуты температура раствора начнёт повышаться
ей на затвердевание гипса. 

Соли натрия таких кислот, как
НРО,) и сернистая (Н.5О), органической кислоты
Уксусной([image: image7.png]CH3;COOH)



проявляют себя, как замедлители, а соли натрия серной, соляной, азотной кислот являются ускорителями процесса схватывания гипса.
2) Влияние на термический эффект.
Для исследования взяли молярные растворы гидроксидов натрия и калия по результатам схватывания гипса их можно отнести к ускорителям, а раствор гидроксида аммония к замедлителям. Создаётся впечатление, что свойства гипса ограничиваются его способностью к затвердеванию, но это не так. Гипс, как и любая соль, способен вступать в реакции кислотно-основного и окислительно-восстановительного взаимодействия, пример: реакция освобождения от постоянной (не карбонатной жёсткости), одной из причин которой и являются сульфаты. При добавлении к воде небольшого количества соды образуется осадок карбоната кальция, остающиеся в растворе соли натрия употреблению мыла не мешают.
СА504 + Ка2Со3 = СаС03 +Ыа2504
Примером окислительно-восстановительного взаимодействия является реакция с коксом, но она протекает при высокой температуре.
Где используется?!
В народном хозяйстве гипс используется главным образом для получения полугидрата, как добавка в шихту для получения цемента, как сырьё для производства серной кислоты, серы, некоторых удобрений. Некоторое количество гипса применяется для многих других промышленных целей. Селенит и алебастр издавна применяются в камнерезном искусстве. Мировая добыча гипса считая и ангидрит достигает 40 млн тонн в год.
Проложение
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Заключение
Гипс является ценнейшим минеральным веществом, имеющим важное значение на человека, происхождение гипса имеет большой период  появления, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, в строительстве взамен глины в качестве связующего материала стали использовать гипс раньше, чем известь. Египтяне заделывали швы сложенных из пирамид гипсом. Такие швы были обнаружены в частности в пирамиде Хеопса. Гипс –твёрдое  вещество имеющее способность реагировать с водой, кислотами щелочами. Природный гипс содержит примеси глины, песка, известняка примеси для его использования в качестве строительного материала имеем не должны превышать 35%. Гипсовый камень при нагревании приблизительно до 140 С' теряет часть воды и переходит в алебастр. В строительстве из гипса изготавливают сухую штукатурку, плиты, панели для короба стеновые камни, архитектурные детали, вентиляционные короба. Гипсовые перегородочные плиты изготавливают, как из одного строительного гипса, так и из его смеси с наполнителями - древесными опилками или шлаками тепловых электростанций, следует отметить, что гипс обладает разными свойствами  смеси  с тиной, песком, известняком на Кавказе называют гажей, а в Средней Азии - арзыком. Они встречаются в этих засушливых районах в виде породы. Проводя опыты, я убедился, что гипс обладает разными свойствами. Отличается по цвету, по твёрдости, по способности затвердевать с  различными веществами.
Наверное, вы согласитесь с тем, что наши знания бывают достаточно ограничены. Тем не менее теперь вам известно несколько больше о гипсе, однако подробно рассказать о всех его свойствах достаточно сложно, так как  их намного больше, чем сейчас сказано. Надеемся, что вам было интересно.
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